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 چكيده
هـاي   كه قسمت عمـده آنهـا در محوطـه    پلاستيك مصارف ساختماني دارند      - درصد از مواد مركب چوب       10امروزه بيش از    

با توجه تاثير زياد پوسيدگي قارچي بـر خـواص فيزيكـي و مكـانيكي مـواد مركـب، بررسـي دوام ايـن                        . شوند  ميبيروني مصرف   
اي دارد و مصرف كنندگان بايد از كارايي اين مواد در شرايط سـرويس   ت ويژه ميمحصولات در برابر عوامل مخرب بيولوژيك اه    

 ـ( در اين تحقيـق  مقايـسه  اثـر كـاهش جـرم      .نها در برابر عوامل مخرب فيزيكي، مكانيكي و بيولوژيكي مطمئن باشندو دوام آ ه ب
روي  بـر  (Coniophora puteana) قهوه ايپوسيدگي و( Trametes versicolor)دو قارچ مولد پوسيدگي سفيد) عنوان فاكتور ثابت

هفتـه   16و 12 ،8 ،4 در صـد اليـاف پـس از    70 و 60، 50، 40ا نسبت  وزنـي  پلاستيك ب-چوب مركب   هاي  فراورده  هاي  تركيب
نشان داد با افزايش نسبت ماده چوبي در تركيب اوليـه اثـرات كـاهش               ها    همحاسب. مجاورت با قارچ مورد بررسي قرار گرفته است       

ر افزايش كـاهش جـرم رونـد صـعودي           ماه فاكتو  4 تا   1همچنين با افزايش زمان مجاورت از        .شود ميجرم توسط دو قارچ بيشتر      
 . درصد ماده چوبي مشاهده شد     70ودر تركيب حاوي    هفته پس از مجاورت،    16كه بيشترين مقدار كاهش جرم در        طوريه  ب .دارد

 Trametes versicolor) (هاي مجاورت يكسان مقدار كاهش جرم ايجاد شده توسط قارچ رنگين كمـان  همچنين در تركيبها و زمان
 .است (Coniophora puteana) پوسيدگي سرداب قارچبيشتر از 

 
 قارچ پوسيدگي سرداب قارچ رنگين كمان، كاهش جرم، پلاستيك،-مواد مركب چوب :هاي كليدي هژ       وا

 
 مقدمه

 1992از جمله محصولات جديدي كه تقريبـاً از سـال           
هـاي   دي به بازار مصرف دنيـا عرضـه شـده فـرآورده           ميلا

. باشد  ميپلاستيك   -ط الياف طبيعي  مركب حاصل از اختلا   
با توجه به مستعد بـودن اليـاف طبيعـي مـورد اسـتفاده در               

هاي مركب به هجوم عوامـل مخـرب زنـده ماننـد             فرآورده
خـوار و همچنـين تـاثير زيـاد پوسـيدگي            هاي چوب  قارچ

قارچي بر خواص فيزيكي مواد مركب، بررسـي دوام ايـن           
ت  مـي ژيـك اه  محصولات در برابر عوامـل مخـرب بيولو       

هـاي سـاپروفيت     قارچ رنگين كمان از قـارچ     . اي دارد  ويژه
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برگـان   هـاي چـوبي بـه ويـژه پهـن          شايع و خطرناك گونه   
باشـــد و شـــديداً چــوب را تخريـــب نمـــوده و از    مــي 

ترين قارچ   قارچ سرداب، معمول  . كاهد  ميهاي آن    مقاومت
پوسـيدگي سـرداب در سرتاسـر        .باشد  ميمولد پوسيدگي   

اي هـم در     عمـول بـوده و باعـث پوسـيدگي قهـوه          اروپا م 
بنابراين قارچي موفـق    . شود  ميبرگان و پهن برگان      سوزني

  در تحقيق حاضر تاثيرات اين دو قـارچ       . شود محسوب مي 
 .هاي مركب بررسي و مقايسه شـد       بر كاهش جرم فرآورده   

هــاي مركــب حاصــل از  دوام فــرآورده)1384 (باســيعپور
سـبوس   شتمل بـر اليـاف كنـف،      چهار نوع الياف طبيعي م    

 50و 25برنج، كاغذ روزنامه وآردچوب افـرا بـا نـسبتهاي           
سنگين دربرابر قارچ رنگين كمـان       اتيلن درصد وزني و پلي   

 در اثر مجاورت با     نشان داد را مورد بررسي قرار داد نتايج       
 هـا   نمونـه  درصـد كـاهش جـرم     قارچ رنگين كمان مقـدار      

م دو نوع فـرآوده مركـب       دوا)1385(نادعلي .افزايش يافتند 
 را  MDFحاصل از الياف طبيعي باگاس و پلـي پـروپيلن و          

 مـورد   kolleschaleبـا روش     كمان را  در برابر قارچ رنگين   
 ماه مجاورت قارچ مذكور     4 تا   1د و پس از     مطالعه قرار دا  

درصــد كــاهش جــرم، مقاومــت  ي آزمــوني،هــا نمونــهبــا 
 ختي،س ـ مقاومـت بـه ضـربه،      خمشي،مدول الاستسـسيته،  

 .گيـري كـرد    و مقـدار جـذب آب راانـدازه        درصد رطوبت 
نتايج حاصله نشان دادند كه كليه خواص مكـانيكي مـورد           

 ندا  ه بعد از مجاورت با قارچ كاهش يافت       ها  نمونهبررسي در   
 پـس از مجـاورت بـا        هـا   نمونه مقدار درصد جذب آب      و

 آزمايـشهاي ). 2003(1 جناتوسكي و مه . افزايش يافت  قارچ
ه ين ـمپلاسـتيك را ز   - مركب چـوب   هاي  فراوردهه  مربوط ب 

 جـذب آب،  ( دسته   3زمايش،به  آ استاندارد   هاي  روشارايه  
انگين درصـد   يـا م. تقـسيم نمودنـد   )دوام قارچي  هوازدگي،

                                           
1-Gnatowski & mah 

بــرگ در برابــر قارچهــاي  ي پهــنهــا نمونــهكــاهش جــرم 
Tramete versicolor ,Gleophyllum trabeum lepidus  

Letinus    بر مبناي وزن خـشك   رفت و  مورد بررسي قرار گ
.  درصـد گـزارش شـد      22) قبل از مجاورت با قـارچ     (اوليه

 كامپوزيـت روزن    3دوام طبيعـي  ) 2003(2پندلتون و هوفارد  
ــده حاصــل از چــوب  ــي ش ــي-ران ــسيته    پل ــا دان ــيلن ب ات

نتايج نشان داد كه     . را مورد بررسي قرار دادند     )HDPE(بالا
هـا از    زيـت  در تركيـب كامپو    HDPEزان  مي ـكه با افزايش    

 نسبت به فاكتور كاهش وزن در خـلال         ها  نمونهحساسيت  
ــست ــته    ت ــيدگي كاس ــاي پوس ــيه ــود م ــا و  .ش ناكايام
تحقيقاتي با عنـوان بررسـي دوام طبيعـي         )2001(4همكاران
 و 5 مركــب حاصــل از اليــاف گوايــول   هــاي فــراورده

 در ايـن مطالعـه      و  اتيلن سنگين انجام دادنـد     hkjahvhjپل
 Poria وع قارچنهاي دوام طبيعي از دو زمايشآبراي تمام 

placenta و Glephylum trabeumپس از  . استفاده كردند
توزين مجدد براي تعيين كاهش جرم حاصله به اين نتيجه          

هاي ساخته شده از بقاياي گوايول بـدون         رسيدند كه تخته  
هـاي گوايـول خـواص       چسب و نيز داراي چسب و سـاقه       

 .قارچها نشان دادمقاومتي خوبي در مقابل اين 
 

 مواد و روشها
 )Trametes versicolor(قارچ خالص شده رنگين كمـان 

 واحد علوم و     مياز مجتمع آزمايشگاهي دانشگاه آزاد اسلا     
ونمونــه قــارچ خــالص شــده مولــد  تحقيقــات تهيــه شــد

 از آزمايشگاه )Coniophora puteana( پوسيدگي سرداب
ه تهـران تهيـه     حفاظت چوب دانشكده منابع طبيعي دانشگا     

 .شد

                                           
2-pendelton & hoffard  
3- durability 
4-Nakayama et al  
5-Parthenium argentatum,Gray 



Trametes  versicolor(... 104( بررسي تاثير قارچ رنگين كمان

 نمونه برداري
 مركـب   هاي  وردهآفري  ها  نمونهجهت انجام اين تحقيق     

هاي ساخته شده به     تخته . تهيه شدند  1با مشخصات جدول  
 و بـه ضـخامت      cm25 × cm25صورت پروفيل و با ابعاد      

از دانشكده منابع طبيعـي     3cm/gr 9/0با دانسيته cm1اسمي  

هـا بـر اسـاس     تختـه  .دانـشگاه تربيـت مـدرس تهيـه شـد     
زي بـه ابعـاد     ي ـمگرد رو   اره ط،توس)DIN52176(استاندارد  

محـيط   .ن كاهش جرم تبديل شـدند     مورد نياز جهت آزمو   
 آلمان به 1 مالت اكستراكت آگار،ساخت كمپاني مرك     كشت

 .هاي مورد بررسي استفاده شد عنوان محيط كشت قارچ
 

 تركيبات تيمارها-1جدول
 )درصد(   3PP ميزان )درصد(MAPP  2 ميزان )درصد(هاي چوب مه نرميزان كد تيمار شماره تيمار

1 A1M2 40 2 58 
2 A2M0 50 0 50 
3 A2M2 60 2 43 
4 A3M2 70 2 38 
 

 تهيه محيط كشت
 گــرم مالــت 48بــراي تهيــه هــر ليتــر محــيط كــشت  

 محتـوي   cc 1000اكستراكت آگار در يك ارلن به ظرفيـت       
اطيسي، تـا زمـاني     نو بر روي هيتر مغ     آب مقطر ريخته شد   

 نواختي به دست آيد كه محلول صاف و يك
 cc60 ميـزان از اين مايع كشت به      . مرتباً به هم زده شد    

به منظور استريل كردن در     .  ريخته شد  Kolleدر هر شيشه    
گـراد و فـشار       درجـه سـانتي    120داخل اتوكلاو با دمـاي      

kg/cm25/1     سـپس   . دقيقـه قـرار داده شـدند       20 به مـدت
 . از اتوكلاو خارج شدند تا سرد شوندKolleي ها شيشه
 
 ي قارچ بر روي محيط كشتها نمونه انتقال

 هـاي   وردهآفـر هـاي    براي انتقال، ابتدا داخل هود نمونه     
. اي قــرار داده شــدند هــاي شيــشه مركــب بــر روي پايــك

هاي فرآورده مركب بعـد از        حاوي نمونه  Kolleهاي   شيشه
 سـفيد و سـرداب،      ي مولـد پوسـيدگ    هاي قارچ مجاورت با 

جهت كنترل رطوبـت نـسبي و دمـا بـه انكوبـاتور منتقـل               

 مولـد   هـاي  چون شرايط اپتـيمم رشـد بـراي قـارچ         . شدند
 انكوبـاتور   2سفيد و سرداب متفـاوت اسـت از         پوسيدگي  

 .ها استفاده شد ها با قارچ جداگانه جهت مجاورت نمونه
 

 شرايط بهينه رشد 
ــارچ  ــراي ق ــلب ــفيد عام ــيدگي س  Trametes ( پوس

Vesicolor(   درصـد   75گـراد،   درجـه سـانتي    25-30 دماي 
 اي پوسـيدگي قهـوه    عامـل    رطوبت نـسبي و بـراي قـارچ       

)Coniophora Puteana(، 25-20 ــانتي ــه س ــراد   درج گ
درصد رطوبت نسبي اسـت پـس ازمجـاورت بـا       30 -70و

 هـا وزن     هفته، بلافاصله نمونـه    16و 12،  8،  4قارچ پس از    
 

--------------------------------------- 
1. merck 
لنيپروپيپل ديدريان كيمالئ .2  

3. polypropylene 
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بـا توجـه بـه وزن    . شدند، و وزن خشك آنها به دست آمد    
ووزن خـشك   )وزن اوليـه  (ها قبل از مجاورت    خشك نمونه 

درصد كـاهش   ) وزن ثانويه ( آنها بعد از مجاورت با قارچ       
اً كـاهش وزن از     جرم هر نمونـه محاسـبه گرديدنـد نتيجت ـ        

 . محاسبه گرددزيرطريق رابطه 

 

 نتايج
 ها بررسي درصد كاهش جرم و دوام طبيعي نمونه -

انگين درصـد    مي ،كمان پس از مجاورت با قارچ رنگين     
ــه  ــرم نمون ــاهش ج ــب حاصــل از   ك ــرآورده مرك ــاي ف ه

 . آمده است1 و شكل2تكرار،درجدول 12
 

 
  وزن خشك اوليه–وزن خشك ثانويه 

100× 
 وزن خشك اوليه

 درصد كاهش وزن= 

 
 

ميانگين درصد آاهش جرم( %)(قارچ عامل پوسيدگي سفيد)

0.506
0.535

1.327
2.191

0.924
1.443

2.734
3.306

0.968
1.293

2.499
3.256

1.023
1.641

3.058
4.146

T1M1
T1M2
T1M3
T1M4
T2M1
T2M2
T2M3
T2M4
T3M1
T3M2
T3M3
T3M4
T4M1
T4M2
T4M3
T4M4

ميانگين درصد آاهش جرم( %)

 
  ماه مجاورت1-4هاي مركب پس از  نگين درصد كاهش جرم فرآوردهيام -1شكل

 با قارچ مولد پوسيدگي سفيد
 
   

انگـين درصـد كـاهش جـرم      مـي  2 و شـكل 3 جـدول     
 تكـراررا بعـد از      12هاي فرآورده مركـب حاصـل از         نمونه

 .  دهد مياي نشان مجاورت با قارچ مولد پوسيدگي قهوه 
 



Trametes  versicolor(... 106( بررسي تاثير قارچ رنگين كمان

  ماه 1-4هاي مركب پس از  انگين درصد كاهش جرم فرآوردهمي-2جدول
 مجاورت با قارچ مولد پوسيدگي سفيد

 انحراف معيار  انگين درصد كاهش جرم مي شاخص زمان مجاورت تركيب
 T1M1 506/0 082/0 ماه اول 

A1M2 ماه دوم T1M2 535/0 045/0 
 T1M3 327/1 258/0 ماه سوم 
 T1M4 191/2 335/0 ماه چهارم 
 T2M1 924/0 307/0 ماه اول 

A2M0 ماه دوم T2M2 443/1 455/0 
 T2M3 734/2 127/0 ماه سوم  

 T2M4 306/3 356/0 ماه چهارم 
 T3M1 968/0 298/0 ماه اول 

A2M2 ماه دوم T3M2 293/1 515/0 
 T3M3 499/2 416/0 ماه سوم 
 T3M4 256/3 42/0 ماه چهارم 
 T4M1 023/1 262/0 ماه اول 

A3M2 ماه دوم T4M2 641/1 335/0 
 T4M3 058/3 176/0 ماه سوم 
 T4M4 106/4 358/0 ماه چهارم 

 

ميانگين درصد آاهش جرم(%)(قارچ عامل پوسيدگي قهوه اي)

0.188
0.317

0.613
1.583

0.621
1.061

1.559
2.659

0.551
1.186

1.643
2.552

0.76
1.637

2.573
3.603

T1M1
T1M2
T1M3
T1M4
T2M1
T2M2
T2M3
T2M4
T3M1
T3M2
T3M3
T3M4
T4M1
T4M2
T4M3
T4M4

ميانگين درصد آاهش جرم(%)

 
 1-4هاي مركب پس از  انگين درصد كاهش جرم فرآوردهمي -2شكل

 ماه مجاورت با قارچ مولد پوسيدگي قهوه اي
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 1-4هاي مركب پس از  آوردهانگين درصد كاهش جرم فرمي -3جدول
 ماه مجاورت با قارچ مولد پوسيدگي قهوه اي

 انحراف معيار  انگين درصد كاهش جرم مي شاخص زمان مجاورت تركيب
 T1M1 188/0 03/0 ماه اول 

A1M2 ماه دوم T1M2 317/0 049/0 
 T1M3 613/0 157/0 ماه سوم 
 T1M4 583/1 247/0 ماه چهارم 
 T2M1 621/0 029/0 ماه اول 

A2M0 ماه دوم T2M2 061/1 168/0 
 T2M3 559/1 133/0 ماه سوم  

 T2M4 659/2 349/0 ماه چهارم 
 T3M1 551/0 039/0 ماه اول 

A2M2 ماه دوم T3M2 186/1 248/0 
 T3M3 643/1 311/0 ماه سوم 
 T3M4 552/2 394/0 ماه چهارم 
 T4M1 760/0 447/0 ماه اول 

A3M2 ماه دوم T4M2 637/1 275/0 
 T4M3 573/2 392/0 ماه سوم 
 T4M4 603/3 259/0 ماه چهارم 
     

 كاهش جرم ايجاد شده توسط دو       4و3همچنين شكلهاي    
 قارچ در تركيبات مختلف و همچنـين زمانهـاي مجـاورت           

 

  دهد  ميمتفاوت را نشان 
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  مركب پس از مجاورت با قارچ رنگين كمانهاي وردهآفر گروه بندي دانكن مقادير كاهش جرم  تركيبات مختلف-4جدول

 )α%=5(انگين ها ميندي گروه ب درصد كاهش جرم كد تركيب
A1M2 139/1 1 
A2M0 102/2 2 
A2M2 004/2 2 
A3M2 457/2 2 

 
و بالاتر در % 5 دهند در سطح  مي نشان 5و 4جداول   

 هاي فراوردهشاخص درصد كاهش جرم تيمارهاي مختلف 
مركب پس از مجاورت با قارچ رنگين كمان اختلاف 

هش جرم در بيشترين درصد كا. معني داري وجود دارد
 . رخ داده استA3M2تركيب 

 

 تجزيه واريانس مقادير كاهش جرم قارچ مولد پوسيدگي سفيد-5دولج
 سطح معني داري Fمقدار انگين مربعاتمي مجموع مربعات درجات آزادي منبع تغييرات
 000/0 610/96 575/37 756/112 3 زمان مجاورت

   389/0 228/48 124 خطا
    744/635 128 كل

 

  مركب در زمانهايهاي فراوردهگروه بندي دانكن مقادير كاهش جرم -6جدول
  مختلف مجاورت با قارچ رنگين كمان

 )α%=5(انگين ها ميگروه بندي  درصد كاهش جرم زمان مجاورت
 1 855/0 ماه1
 2 228/1 ماه2
 3 404/2 ماه3
 4 214/3 ماه4

 
 در كاهش و بالاتر% 5در سطح 6با توجه به نتايج جدول   

 مركب پس از زمان هاي  مجاورت  هاي فراوردهجرم 
مختلف با قارچ رنگين كمان اختلاف معني داري وجود 

داردو بيشترين درصد كاهش جرم در ماه چهارم پس از 
 . مجاورت اتفاق افتاده است

 )تيمار(تجزيه واريانس مقادير كاهش جرم قارچ مولد پوسيدگي قهوه اي-7جدول
 سطح معني داري Fمقدار انگين مربعاتمي مجموع مربعات درجات آزادي منبع تغييرات
 000/0 600/16 539/11 618/34 3 تيمار
   695/0 195/86 124 خطا
    904/387 128 كل
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 گروه بندي دانكن مقادير كاهش جرم  تركيبات مختلف-8جدول
  مركب پس از مجاورت با قارچ سردابهاي فراورده

 )α%=5(انگين ها ميگروه بندي  ش جرمدرصد كاه كد تركيب
A1M2 675/0 1 
A2M0 475/1 2 
A2M2 483/1 2 
A3M2 143/2 3 

 

   
و بالاتر  % 5 شود در سطح      ميهمان طوري كه ملاحظه         

 مركب پس   هاي  فراوردهدر كاهش جرم تيمارهاي مختلف      
از مجاورت با قارچ سرداب اخـتلاف معنـي داري وجـود            

 رخ  A3M2صد كـاهش جـرم در تركيـب         بيشترين در . دارد
 .داده است

 

 )زمان مجاورت(تجزيه واريانس مقادير كاهش جرم قارچ مولد پوسيدگي قهوه اي-9جدول
 سطح معني داري Fمقدار انگين مربعاتمي مجموع مربعات درجات آزادي منبع تغييرات
 000/0 046/68 053/25 159/75 3 زمان مجاورت

   368/0 654/45 124 خطا
    904/387 128 كل

 
 دابزمانهاي مختلف مجاورت با قارچ سر مركب در هاي فراوردهگروه بندي دانكن مقادير كاهش جرم -10جدول

 )α%=5(انگين ها ميگروه بندي  درصد كاهش جرم زمان مجاورت
 1 530/0 ماه1
 2 050/1 ماه2
 3 597/1 ماه3
 4 599/2 ماه4

 

و بالاتر در كـاهش     % 5طح   دهند در س    ميجداول نشان       
 مركـب پـس از زمـان هـاي           هـاي   فـراورده جرم تيمارهاي   

مجاورت  مختلف با قارچ سـرداب اخـتلاف معنـي داري            

بيشترين درصد كاهش جرم در ماه چهارم پس . وجود دارد 
 . از مجاورت اتفاق افتاده است

 
 قارچ سرداب و رنگين كمان قارچ مقايسه فاكتور كاهش جرم ايجاد شده توسط – T آزمون -11جدول 

 نوع  قارچ تعداد نمونه انحراف معيار انگين خطاي استانداردمي انگينمي درجه آزادي سطح معني داري

 
254 

  قارچ رنگين كمان 128 125/1 0995/0 925/1
000/0 

 قارچ سرداب 128 975/0 0862/0 444/1 
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 شود در كاهش جرم تيمارهاي  ميبطوريكه ملاحظه    
 مركب پس از  مجاورت  با قارچ سرداب و هاي راوردهف

 قارچ رنگين كمان  اختلاف معني داري وجود دارد
 

 بحث
 70هاي مركب حاوي  به طور كلي كاهش جرم فرآورده   

ها  درصد الياف داراي سازگاركننده نسبت به ساير فرآورده
 شود با افزايش درصد مواد چوبي  ميلذا نتيجه . بيشتر بود

 چنين . كاهش جرم نيز افزايش يابدميزانكيب در تر
نيز ) 1384(و پورعباسي ) 2002(اي توسط استيون  نتيجه

هاي مركب با   كاهش جرم فرآورده.گزارش شده است
 ،روند صعودي داشتها نمونهافزايش زمان مجاورت 

هاي مركب در ماه  بطوريكه بيشترين كاهش جرم فرآورده
در  كاهش جرم ميزان .چهارم پس از مجاورت بدست آمد

نسبت به دو ماه اول بيشتر  ماه سوم و همچنين ماه چهارم
هاي مجاور با قارچ پوسيدگي  بود و اين روند در نمونه

 اين نتيجه توسط نادعلي در مورد .باشد  ميتر  سفيد واضح
 نيز تاييد 1385ي مجاور با قارچ سفيد در سال ها نمونه

ورت و نوع تركيب چون هر دو عامل زمان مجاشده است 
، با درصد كاهش ) بعنوان فاكتور متغير(تيمارها
رابطه مستقيم دارند، با در نظر )بعنوان فاكتور ثابت(جرم

گرفتن همزمان دو عامل متغير، در مورد هر دو قارچ 
بيشترين درصد كاهش جرم، در ماه چهارم پس از 
مجاورت و در تيمار داراي بيشترين ماده چوبي مشاهده 

 مقايسه اثر دو قارچ مولد پوسيدگي بر كاهش جرم در.شد
كمان با شدت بيشتري عمل  شود قارچ رنگين  ميمشاهده 

كرده است و كاهش جرم ناشي از پوسيدگي اين قارچ 
لذا استنباط . باشد  مياي  تر از پوسيدگي قهوه بيشتر و سريع

شود با توجه به آرد و گونه چوبي راش موجود در   مي

هاي چوبي پهن برگ  آورده مركب كه از گونههاي فر نمونه
كاهش جرم . مورد علاقه اين قارچ در محيط طبيعي است

 .كمان شديدتر بوده است توسط قارچ رنگين
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Effects of Fungus Trametes versicolor and Coniophora puteana study,on  
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Abstract 
Wood polymer composites (wpc) have been extracting used for building Products, 

Automotive, Packaging materials and another applications. Wpc is subject to fungal attack due 
to wood components. Early detection of wood decay is critical because decay fungi can cause 
mass loss and rapid structure failure. The objective of this study was to compare the effects of 
two fungi Trametes versicolor and Coniophora puteana on the mass loss of wood plastic 
composites. Specimens as four various treatments: contain 40,50,60,70 percent of wood flour in 
composition, were exposed to brown rot and white rot for 4, 8, 12, 16 week. After each of 
mentioned time Mass loss was measured and its amount increased for each of treatments. As 
seen, most amount of mass loss occurred on 16th week after contamination and in samples with 
70% wood flour about two fungi .Results shown that contamination time and wood flour 
percent in composition have direct correlation with composites mass loss. Also at same 
treatments and contamination times white rot has more severe effects on mass loss factor than 
brown rot.  

 
Key words: wood/polypropylene composites, mass loss, Trametes versicolor, Coniophora 
puteana. 


